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N\ Direccion : || R'lin'pc')n 575 piso 6, 7 y 8 Montevideo Uruguay

“Descripcion
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' || CAC'—ACZO, Interbalnearia, M: 20/09/2018, Ing. Macarena Eyheralde
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Procedencia de las muestras:/ / Suministrado por el cliente
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Daibs-cgm_glﬂgpﬁfaﬁidé"de la gf[:es}r-’é:

Producto: Cemento asfalfico /

\\.\Tin_____ - ___________..-/ AEZO ///
Fecha Muestreo 29{097/201 8
Fabricante— —
Elaboracion -
Factura -

Fecha Factura

Ruta

Tramo

Kms
Constructor
Transportista
Ing. Constructor

Ing. DNV

INTERBALNEARIA

MACARENA EYHERALDE

RESULTADOS 1722974001 - 709-2018
Parametro Resultado Unidad Observaciones
Viscosidad, 60°C 2130 Poises
Viscosidad, 135°C 369 cSt
Punto de inflamacién, Cleveland copa abierta 329 °C
Solubilidad en tricloroetileno 99,50 %
Penetracion, 25°C, 100 g, 5 s 46 0,1 mm
Punto de ablandamiento 52,7 °C
Viscosidad, D4402, 60°C 258 Pa.s
Cambio de masa, %masa/masa -0,446 %
Ensayo sobre residuo de horno de pelicula delgada 9180 Poises
rotatoria: Viscosidad, 60°C
Ensayo sobre residuo de horno de pelicula delgada 49 cm
rotatoria: Ductilidad, 25°C, 5 cm/min
Ensayo sobre residuo de horno de pelicula delgada 1210 Pa.s
rotatoria: Viscosidad, D4402, 60°C
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EDM - Materiales y Productos Forestales
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; m Ensayo sobre residuo de hqrnb de péllcula delgada rotatoria: Ductilidad, 25°C, 5 cm/min, segun:
! Ductilidad de materiales bltumlnosos 4 A$TM D113 -07

\ = Cambio de masa, %masa/masa segun Efecto del calor y el aire en una pelicula de asfalto en
\mowmlento (RTFOT Rolllng Thm F|I}n Oven Test) - ASTM D2872 -12e1

-Penetraclon 25°C, 1004 5/s segun Penetracion de materiales bituminosos - ASTM D5/D5M -13
\ " Pu\nto de ablandami

en}/ segun Punto de ablandamiento de asfalto (equipo de anillo y bola) - ASTM
DS6/D36M 14e1 -

a

i
/

[ Punte de |nflama6‘on Cleyelan;i copa abierta, segun: Punto de Inflamacién por copa Cleveland
abierta - ASTM D92 12b

. " Solubilidad en trlclordetlleng’ segun: Solubilidad de materiales asfalticos en tricloroetileno - ASTM
~-..D2042 -15 P /

[ VISCO'STdaa 135°C segu/ Viscosidad cinematica de asfaltos - ASTM D2170/D2170M -10
~.m Viscosidad, D4402; 60°C Ensayo sobre residuo de horno de pelicula delgada rotatoria:

Vlscbmdadrﬂﬂﬁz 60°C, segun: Viscosidad con Viscosimetro Rotacional (135°C) - ASTM
D4402/D4402M -13

m Viscosidad, 60°C, Ensayo sobre residuo de horno de pelicula delgada rotatoria: Viscosidad,
60°C, segun: Viscosidad de asfaltos por aspiracion con viscosimetro capilar - ASTM D2171/D2171M -10

Las fechas de realizacion de cada ensayo figuran en las planillas correspondientes a las cuales hace
referencia este informe.

Los resultados son validos sobre la muestra tal como se recibid
Los resultados del ensayo se refieren exclusivamente a la muestra ensayada

Este informe solo sera valido en su version electrénica firmada digitalmente
Los ensayos fueron realizados en LATU Montevideo

Se expide el presente Informe, en Montevideo, a los siete dias del mes de noviembre, del afio dos mil
dieciocho.

Javier Doldan
Jefe de Departamento, Materiales y Productos Forestales
LATU Montevideo
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