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o INFORME DE ENSAYO N° 1658048
Solicitante: "'. I", E'),II'"'\'IECCION NACIONAL DE VIALIDAD M.T.O.P.
| | II 1
N\ Direccion : || R'lin'pc')n 575 piso 6, 7 y 8 Montevideo Uruguay
" ~Descripcion || || CJ;nWlento asfaltico AC20, muestra del 29/10/2017, R 15, Rotonda Lescano,

de las muestras: || HyG.
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" Identificacion de las muestras:/ |/
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Procedencia de las muestras:/ / Suministrado por el cliente
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Datos complementarios de la gf[:es}r-’é:

Producto: Asfaltos /// )/"

s

\\.\“‘T~ipg_______________..---/AEZ-ZO // Ruta 15
“._Fecha Muestreo 2%{107/2017 TS ROTONDA LASCANO
Fabricante—— ANCAP Kms
Elaboracion Constructor HERNANDEZ Y GONZALEZ
Factura Transportista
Fecha Factura Ing. Constructor ENRIQUE MEDINA
Ing. DNV JOSE LUIS MORALES

RESULTADOS 1658048001 - 353-2017
Parametro Resultado Unidad Observaciones
Viscosidad (60°C) - ASTM D2171 1990 Poises
Viscosidad (135°C) - ASTM D2170 401 cSt
Penetracion (25°C, 5s, 100g) - ASTM D5 86 0,1 mm
Punto de ablandamiento - ASTM D36 47,6 °C

Referencias:

EDM - Materiales y Productos Forestales

m Penetracién (25°C, 5s, 100g) - ASTM D5, segun: Penetracion de materiales bituminosos - ASTM
D5/D5M -13

m Punto de ablandamiento - ASTM D36, segun: Punto de ablandamiento de asfalto (equipo de anillo y
bola) - ASTM D36/D36M -14e1

m Viscosidad (60°C) - ASTM D2171, Viscosidad (135°C) - ASTM D2170, segun: Viscosidad de asfaltos
por aspiracion con viscosimetro capilar - ASTM D2171/D2171M -10

Las fechas de realizacion de cada ensayo figuran en las planillas correspondientes a las cuales hace
referencia este informe.

Pagina 1 de 2

LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY

Avda. ltalia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente%l%tgdglé%ittj

Mmente por: NELLY SUSANA GONZALEZ CABRERA
Fecha y hora: 14.03.2018 14:32:57
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Los resultados del ensayo se refleren exq‘,luswamente a la muestra ensayada.

\ Este informe solo sera valido e‘n su vei'smSn electronica firmada digitalmente.
M Los ensayos fueron reallzados eh LA,TU Montewdeo
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Se' xpide el presente Informe Qh Montewdeo a los catorce dias del mes de marzo, del afio dos mil

Javier Doldan
Jefe de Departamento, Materiales y Productos Forestales
LATU Montevideo
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