\ LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY
INFORME DE ENSAYO N° 1679289
Solicitante: "'Il E;)Ililll"'\'lECCION NACIONAL DE VIALIDAD M.T.O.P.
A Direccion : | | Rlllinl'pc')n 575 piso 6, 7 y 8 Montevideo Uruguay
~ Descripcién | || EACmprimacion, C69 R26 COLIER, muestra del 20/02/2018
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Datos complementarios de la gf[:es}r-’é:

Producto: Emulsion asfaltica /”'

\"“‘“-ﬁpg_______________...--/l'l’\'/iPR|M/A/éo Ruta 26
\“‘\.\__\I:'__echa Muestreo 2_9{0'27/2018 Tramo PAYSANDU
Fabricante — BITAFAL Kms
Elaboracion = Constructor COLIER SA
Factura A 54529 Transportista COLIER SA
Fecha Factura 15/02/2018 Ing. Constructor LUIS LABORDE
Ing. DNV MARIANA BERNASCONI

RESULTADOS 1679289001 - 89-2018
Parametro Resultado Unidad Observaciones
Viscosidad, Saybolt Furol a 25°C 25 SFS
Destilacion: Aceite destilado, por volumen de 0,5 %
emulsion
Destilacion: Residuo 63,0 %

Referencias:

EDM - Materiales y Productos Forestales

m Destilacion: Aceite destilado, por volumen de emulsién, Destilacion: Residuo, segun: Destilacion
de emulsion afaltica ASTM D6997 -12; Métodos de ensayo y practicas para emulsiones asfalticas - ASTM
D244 -09

m Viscosidad, Saybolt Furol a 25°C, segun: Viscosidad de emulsiéon asfaltica por viscosimetro
Saybolt-Furol - ASTM D7496-11; Viscosidad Saybolt-Furol - ASTM D88 -07(2013); Métodos de ensayo y
practicas para emulsiones asfalticas - ASTM D244 -09

Las fechas de realizacion de cada ensayo figuran en las planillas correspondientes a las cuales hace
referencia este informe.
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Mmente por: NELLY SUSANA GONZALEZ CABRERA
Fecha y hora: 23.03.2018 16:08:05
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Los resultados del ensayo se refleren exq‘,luswamente a la muestra ensayada.

\ Este informe solo sera valido e‘n su vei'smSn electronica firmada digitalmente.
M Los ensayos fueron reallzados eh LA,TU Montewdeo

3 7 /
N

;’ /
\d|e0|ochg

Se' xpide el presente Injorme eﬁ Mrontewdeo a los veintitrés dias del mes de marzo, del afio dos mil
VA

Javier Doldan
Jefe de Departamento, Materiales y Productos Forestales
LATU Montevideo
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