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PROTECCION ANTE LA ACCION DEL FUEGO

Al proyectar una obra resulta de suma importancia considerar los

aspectos relativos a la seguridad contra incendio.
Los posibles recursos de los que se dispone para proteger las
construcciones contra el fuego pueden agruparse en tres tipos:

Proteccion preventiva: estudios
previos realizados con el objeto de
evitar la gestacion del fuego.

Proteccion activa: mecanismos de
deteccion y extincion del fuego.

Proteccion pasiva: medidas
destinadas a limitar la propagacion
del fuego una vez iniciado,
brindando el tiempo necesario para
permitir la evacuacion del edificio y
simplificar la accion de los cuerpos
de bomberos.

En este Gltimo aspecto juega un papel
importante el disefio del edificio y la
adecuada eleccion de los materiales y
elementos constructivos divisorios de
ambientes.

Analizar el comportamiento al fuego de
los materiales significa evaluar su
capacidad de contribucién al incendio,
estudiando su Reaccion al Fuego
(combustibilidad, propagacion de
llama, etc.).

Estudiar el comportamiento al fuego
de los elementos constructivos permite
conocer el tiempo durante el cual los
mismos pueden mantener su funcién
durante un incendio, determinando su
Resistencia al Fuego.

REACCION AL FUEGO DE LOS MATERIALES

Indica la inflamabilidad de un material
al inicio de un incendio, permitiendo
conocer su posible contribucion al
desarrollo o propagacion del fuego.

Los materiales pueden contribuir al
desarrollo del incendio ya sea por
presencia dentro de un recinto, o por

formar parte de la construccién misma.

El material expuesto al fuego libera
energia en forma de gases y emision
de calor, pudiendo producir la ignicion
de otros materiales, incrementando la
temperatura y propagacion del
incendio.

El comportamiento al fuego de los
materiales es complejo, no depende
Gnicamente de su composicion
quimica, también se ve afectado por
las condiciones en las que son
utilizados (superficie expuesta,
ventilacion, combinacion con otros
materiales, etc.).

ENSAYO DE COMBUSTIBILIDAD:
Norma IRAM 11910-2

Dentro de un horno se someten cinco
probetas del material a un calenta-
miento durante un periodo de 20
minutos registrandose las temperatu-
ras del horno y de la superficie y
ndcleo de la probeta, y controlando la
aparicién y duracién de llamas
sostenidas (aquellas que se presentan
durante 5 segundos o mas).

UN MATERIAL ES
INCOMBUSTIBLE CUANDO:

-La duracion de las llamas es inferior a
20 segundos.

-La diferencia entre la temperatura
maxima de la superficie de la probeta
y la temperatura final es menor a
50°C.

-La pérdida de peso es menor al 50%
del peso inicial.

Si el material no es incombustible, se
debe realizar el ensayo de Propagacion
superficial de llama.
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CLASIFICACION DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN SU REACCION AL FUEGO EN:

ENSAYO DE DETERMINACION DEL
INDICE DE PROPAGACION

SUPERFICIAL DE LLAMA:
Norma IRAM 11910-3.

Durante este ensayo se aplica
una llama sobre cuatro probetas,
controlando la temperatura, el
tiempo y avance del frente de
llama, para calcular el Indice | (de
Propagacion superficial de llama)
gue es sblo un valor numérico
que permitira clasificar el material
de acuerdo a lo indicado en la
Norma IRAM 11910-1.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se inicia un incendio en un
local, los elementos constructivos que
lo componen deberan evitar:

e que la construccion colapse.
¢ que el incendio se propague a los
otros locales.

En caso de tratarse de un elemento
estructural (viga, columna), debera
mantener su capacidad portante,
mientras que un elemento divisorio
(pared, puerta, etc.) debera evitar la
propagacién del fuego a otros locales

Ensayo de Resistencia al Fuego:
Norma IRAM 11950.

Durante este ensayo se construye

una probeta representativa del
elemento a evaluar (en el caso de
paredes, sera de 3.0om de alto

por 3.00m de ancho) reproduciendo
las condicione y fijacion
utilizadas ef la p ctlca a probeta se
emplaza dej tro d%@ m% que se

CLASE CLASIFICACION

RE1 Incombustible

Temperatura promedio del horno inferior a 502C.
Duracién promedio de la llama sostenida menor a 20 segundos.
Pérdida de masa promedio menor al 50%.

CRITERIO DE CLASIFICACION

Muy baja propaga-
cion de llama

[ndice de propagacién superficial de llama o a 25.

RE3 Baja propagacion de

llama Indice de propagacién superficial de llama 26 a 75.

Mediana propagacion

RE4 | de llama

Indice de propagacién superficial de llama 76 a 150.

Elevada propagacion
RE5 de llama

Indice de propagacién superficial de llama 151 a 400.

M
RE6 uy elevada

propagacion de llama Indice de propagacién superficial de llama mayor a 400.

coloca en la boca del horno donde se
generan condiciones simuladas de
incendio segiin una curva de
calentamiento normalizada. Durante el
ensayo se registra la temperatura en la
cara no expuesta, la temperatura
dentro del horno y el tiempo
transcurrido, hasta el momento en que
la muestra no satisfaga alguno de los
siguientes criterios de evaluacién:

Estabilidad mecdnica (capacidad
portante): |a capacidad del elemento
estructural de soportar la carga para la
que fue dimensionado o de mantener
su propia estabilidad en caso de ser
un elemento divisorio.

Aislamiento térmico: |la temperatura en
la cara no expuesta, no debera
exceder determinados valores.

Estanqueidad: no deben producirse
fisuras o aberturas que permitan el
paso de llamas o gases calientes.

el cual

No emision de gases inflamables: el
elemento no debera emitir gases que
provoquen llamas.

Para un elemento portante (una
columna), se evaluara su Estabilidad
mecanica; para un elemento divisorio
(una Pared Durlock®), el Aislamiento
térmico, la Estanquidad, la No emisién
de gases; mientras que para un
elemento divisorio y portante (pared
estructural) se evaluaran todos los
criterios.

Cuando se produce el fallo de alguno
de los criterios de evaluacion, se da
por finalizado el ensayo.



Pagina 243 de 396 numero de pagina 239

CLASIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
SEGUN SU RESISTENCIA AL FUEGO.

La resistencia al fuego es la duracion, expresada en minutos, hasta el momento en
que el elemento ensayado deja de satisfacer alguno de los criterios exigidos.

DESIGNACION CRITERIO DE CLASIFICACION Tiro CLASIFICACION

Cumple con los requisitos de aislacion, FR
ausencia de emisién de gases inflamables, Resistente

capacidad portante y estanquidad. al Fuego

RESISTENTE AL FUEGO

90 min.

Cumple con los requisitos de ausencia de FP
emision de gases inflamables, capacidad Parallamas 120 min.
portante y estanquidad.

PARALLAMAS

180 min.

Cumple con los requisitos de capacidad FE 240 min.
portante. Estable
al Fuego

ESTABLE AL FUEGO

360 min.

Normas de consulta:

Norma IRAM 11910-1
Materiales de construccion. Reaccion al fuego.
Clasificacion de acuerdo a la combustibilidad y con el
indice de propagacion superficial de llama.

Norma IRAM 11910-2

Materiales de construccion. Reaccion al fuego. Ensayo
de combustibilidad.

Norma IRAM 11910-3

Materiales de construccion. Reaccion al fuego.
Determinacién del indice de propagacion superficial de
llama. Método del panel radiante.

Norma IRAM 11911

Materiales de construccion. Reaccion al fuego.
Desarrollo y aplicacion.

Norma IRAM 11949

Resistencia al fuego de los elementos de construccion.
Criterios de clasificacion.

Norma IRAM 11950

Resistencia al fuego de los elementq
Método de ensayo.

de Eoidtruction.
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FICHA TECNICA

SIDING

Descripcion

Superboard® Siding es una placa de cemento resistente
a la humedad y el impacto que permite gran variedad de
aplicaciones con mayor rapidez constructiva, poco peso Yy
limpieza en la obra.

Estd compuesta por una mezcla homogénea de cemento,
refuerzos orgdnicos y agregados naturales, fabricada
bajo altos estdndares de calidad mediante un proceso
de autoclave, donde se somete la placa a alta presién,
temperatura y humedad, obteniendo una placa de gran
estabilidad dimensional y alta resistencia mecanica.

Caracteristicas

Placa Superboard en formato de 20 cm de ancho con
textura madera o lisa, disefiada para la elaboracion de
fachadas, muros interiores y recubrimiento de mamposterfa
tradicional, donde se requiera rapidez y alto valor estético.

Presentaciones y usos

—
—
i

-

Superboard® Siding Madera

Usos recomendados

Espesor Dimensiones

mm m
6 0.20 x 244 4,10
0,20 x 3.05 5,50
8 0,20 x 244 5,50
0,20 x 3.05 7,30
10 0,20 x 244 7,00
0,20 x 3.05 9,16

Ventajas

*  Amplia gama de espesores Yy aplicaciones.
* Resistente a la humedad y al impacto.

» Facil de trabajar.

* Soporta facilmente cualquier acabado.

Paredes interiores, fachadas, zocalos, guardaescobas,
cenefas.

Paredes interiores, fachadas, zécalos, guardaescobas,
cenefas, cielos rasos, revestimientos.

Paredes interiores, fachadas, z6calos, guardaescobas,
cenefas, cielos rasos, revestimientos.

* Los pesos registrados son valores .promedio, pueden tener diferencias segln variaciones
de espesos y humedad del producto.

* No propaga la llama ni genera humo.

* Estable dimensionalmente. No se deforma.
* Resistente a la flexidn.

* Resistente a plagas y roedores.
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supepbnal‘d FICHA TECNICA
|

SIDING

Caracteristicas Técnicas

32 %

Absorcion % NTC 4373
Densidad (seca al horno) 1.25 kg/dm? NTC 4373
Contenido de humedad 10 % NTC 4373
Movimientos hidricos:

Dilataciones con variacién de humedad de 30% a 90% 0.53 mm/m ISO 8336
- Sentido fuerte

Dilataciones con variacién de humedad de 30% a 90% 0,41

- Sentido débil

Contracciones con variacion de humedad de 90% a 30% 0,35

- Sentido fuerte

Contracciones con variacion de humedad de 90% a 30% 0,35

- Sentido débil

Movimientos térmicos (Humedad constante a 30%)
Con variacién de 10°C a 40°C - Sentido fuerte 1,23 mm/m 15O 8336
Con variaciéon de 10°C a 40°C - Sentido débil 0,12

Médulo de elasticidad (E)

Seco - Sentido débil 6.044 ISO 8338
Seco - Sentido fuerte 7.902

Saturado - Sentido débil 4.009 MPa

Saturado - Sentido fuerte 5.769

Resistencia a la flexion (MOR): 8.0
Seco al ambiente -Sentido débil . NTC 4373

Seco al ambiente - Sentido fuerte 5.0 MP

Saturado - Sentido débil gg a

Saturado - Sentido fuerte :

Conductividad térmica 0.263 W/mK ASTM D 1037
Resistencia a la traccion del clavo

En humedo 32 K ASTM D1037
En seco 64,7 g

Resistencia a la traccién

Paralelo al plano, seco al aire - Sentido fuerte 518 1SO 8338
Paralelo al plano, seco al aire - Sentido débil 3,47 MPa

Paralelo al plano, 95% de humedad - Sentido fuerte 4,37

Paralelo al plano, 95% de humedad - Sentido débil 2,42

Perpendicular al plano, seco al horno 0,68

Resistencia al cortante

Perpendicular al plano, seco al horno- Sentido fuerte 8,4 ISO 8338
Perpendicular al plano, seco al horno- Sentido débil 53

Paralelo al plano, seco al horno - Sentido fuerte 1,57 MPa

Paralelo al plano, seco al horno - Sentido débil 1,53

Resistencia al impacto (Charpy)

Seco al horno, Sentdo fuerte 1,7 MP ASTM D256
Seco al horno, Sentido débil 1,25 a

indice de expancion de la llamada 0 ASTM E84
indice de propagacién de humo 0 ASTM E84

*Valores promeio: MPa = Megapascales Kj = Kilojulios W = Vatios K= Grados Kelivin
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FICHA TECNICA

SIDING

Tolerancias

Largo y Ancho (L) Espesor (E)

L <= 1000mm: +6- 5mm
1000mm <L < 1600mm: + 6 - 0.5%
L>1600mm: + 6 — 8mm

E<=6mm: + 6 -0.6mm
E>6mm: +6-10%

Certificacion y Ensayos

Las placas Superboard® se fabrican cumpliendo con los
ensayos tipo de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC
NTC 4373 "Ingenierfa Civil y Arquitectura, Placas planas de
fibrocemento”. Las placas Superboard son material tipo B.

Otras normatividades y ensayos aplicables

International Standard [SO 8336  “Fibre-cement flat

sheets”

ASTM C 185" Los ensayos fueron realizados en
conformidad con la Norma ASTM C | 185-08" Métodos
de prueba estdndar para muestreo y pruebas de paneles
de fibrocemento sin asbestos, materiales para techos
y tejas de revestimiento y tablillas” en cumplimiento
con la Norma ASTM C 1186-08 “Especificacion
estdndar para paneles planos de fibrocemento” tipo B

Las placas Superboard fueron ensayadas bajo la ASTM
E 84 “Standard Test Method for Surface Burning
Characteristics of Building Materials” con el siguiente
resultado:

indice de Generacion de Humo = 0
Indice de propagacién de llama = 0

Las placas Superboard fueron ensayadas bajo la ASTM D
3273 "Determination of Susceptibility of Building Panels
to Fungal Growth". Determinacién de la susceptibilidad al
crecimiento de hongos en paneles de construccién.

Ensayos IDIEM CHILE. Se hicieron bajo la norma ASTM
E 119-00"“Standard Test Methods for Fire Tests of Building
Construction and Materials”.

Almacenamiento

Deben ser almacenadas bajo techo en espacios secos y
ventilados, sobre una superficie limpia y plana en posicion
horizontal, en paquetes de 800mm separados unos de

otros mediante listones de madera y superponiendo
maximo 4 paquetes.

J%ﬁ

%5? ®

Instrucciones de seguridad
Consultar ficha de seguridad.

Instrucciones de instalacion

Contactar el departamento de asistencia técnica.
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OF. PRINCIPAL

Av. Cra 19 No. 120-71 Of. 506
Bogota D.C., Cundinamarca
PBX: (57)(1) 355 3500

ETEX Manizales

Km 14, via al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: 6 8747747

Enlace (O1 8000 966200)

ETEX Cartagena

Km | Variante Mamonal - Gambote,
Tel: Cartagena Bolivar; Colombia
(57) (5) 677 8600

www.etex.com.co
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GUIA RAPIDA DE INSTALACION PARA SIDING MACHIHEMBRADO

V.12-18

TRANSPORTE

El Siding machihembrado
debe ser transportado en
una plataforma firme vy
plana, con proteccién contra
la humedad.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

CORRECTO INCORRECTO

Proteja el Siding
Machihembrado
de la exposicion
directa a la
intemperie. No lo
instale humedo o
saturado de agua.

El Siding Machihembrado
se debe mantener cubierto
y seco, almacenado en
tarimas limpias sobre el Tt
suelo. —

MANIPULACION CORRECTA

%

{ I

Cada paquete de Siding de ser cargado en forma horizontal por dos
personas. Proteja los bordes y esquinas para evitar que se rompan.
Transporte las ldAminas de Siding machihembrado Plycem por el centro
de su borde angosto.

MANIPULACION INCORRECTA

INSTRUCCIONES DE CORTE

Posicione la estacién de corte en un area
ventilada. Reduzca el polvo con una hoja
de sierra circular con dientes calzados,
equipado con un sistema de extraccion al
vacio y el colector de polvo.

Nunca use agua cuando corta. Use un
equipo de proteccion personal contra el
polvo que esté ajustado apropiadamente.

COMPONENTES DEL SISTEMA
Siding Machihembrado

Las piezas de Siding Machihembrado estdn elaboradas a partir de
cemento reforzado con fibras celuldsicas y tienen un acabado liso o de
textura madera. Ademas son de 14 mm de espesor, de 24 cm 0 30 cm
de ancho por 2.44 cm de largo (consultar existencias).

Bordes machihembrados

- 2438 mm -
i i
E % Siding clasico
g 5
LA |
- 2438 mm -
4 [ Sl - - = - - __|
[ e itk
Iy .. = —— = . —— =

Borde machihembrado para fijacién oculta (clips):

2438 - 3657 mm

- L

ElE
E| E Sric :
2| m Siding para clip
Sy A

Estructura (acero galvanizado)

- <
[ B
- ! 0
| 32mm | 't‘;\\?‘"
PA32x10cm CAL. 20 PE5x10cm CAL.20  Furring Channel  Pieza de
(min.) Exteriores {min.) Exteriores operfilOmega  madera
(plantilla) semidura de
Cal 24 (min.) 25.4%50 mm
minimo

Fijaciones
TORNILLO LH 8-050 (estructura)
Unién entre perfiles PE, PA.

TORNILLO MM 10-075 (estructura)
Uniones estructurales en esquinas, uniones

intersecciones y empalmes.

Fijaciones ocultas

TORNILLO PH 8-125 (Plycem en acero)
Fijacion de Siding a estructura de metal.

= TORNILLO PL 8-175 (Plycem en acero)

“ Fijacion de Siding a estructura de madera.

" 4 - TORNILLO PL 6-100 (Plycem en acero Cal. 24

Lnnives BRE)

e GO dera)

- 1 Clavo de 2* (50.8 mm) Fijacién de Siding a
estructura de madera.

Fijacion expuesta

_ ~ TORNILLO SPH7-162

] © Fijacion expuesta de Siding

Punta #1 cuadrada

A~ AT

L L L R

Lttty 0
gLV |

B T L

www.plycem.com
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GUIA RAPIDA DE INSTALACION PARA SIDING MACHIHEMBRADO

V.12-18

Fijaciones ocultas con clips

PRODUCTOS PARA EL ACABADO

|

SELLADOR DE POLIURETANO
MAXIFLEX 40, SIKAFLEX 15 LM
O SIMILAR

PINTURA

MASILLA RESANADORA

ANCLAJE DE ESTRUCTURA A PISO
76.2 mm

Il MeA o exeansion
_ s72mm
=] wm-”i-"mfm :\Sl\;.CZI-J:nE}DE EXPANSION 2 1/4”
25.4mm

CLAVO DE IMPACTO 1”(25.4 mm)

HERRAMIENTAS

L LN

ATORNILLADOR PISTOLA CALAFATEO CLAVADORA NEUMATICA
« B
"
| -
RODILLO CINTA METRICA ESCOFINA
BROCHA ESPATULA SIERRA CIRCULAR
CON DISCO DE
gainh ' DIAMANTE O CALZADO
il
o'n. P
w&i‘l" il iy
CUERDA NIVEL

INSTRUCCIONES DE INSTALACION SOBRE PARED LIVIANA

El marco metadlico debe tener un calibre No. 24 (pared interna
minimo) o calibre No. 20 (pared externa), con un espacio maximo
de 61 cm del centro del perfil. Se debe instalar sobre la estructura
una barrera de humedad (Building Wrap) en las paredes exteriores.

TYPAR BUILDING WRAP
PASO 1
Coloque la estructura, con Perfiles PA y PE sobre la losa o contrapiso.
Perfil PE
Perfil PA
ml
. 100mm |
“Perfil PE
Perfil PA
PASO 2

Coloque el perfil botaguas para nivelar las piezas de Siding
Machihembrado.

| Botaguas de aluminio

Nota: “En edificios no residenciales de mas de dos niveles de
altura, dependiendo de la arquitectura, del drea de pared asi
como de las condiciones climaticas del sitio (lluvia y viento);
debera considerarse la colocacion de una lamina sustrato
(Sheathing de Plycem 8 mm minimo) como base de la pared de
Siding, con su respectiva barrera de humedad sobre ella.”

www.plycem.com
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GUIA RAPIDA DE INSTALACION PARA SIDING MACHIHEMBRADO

V.12-18

PASO 3

Coloque el esquinero metalico en la esquina que conforman los
perfiles PE.

Esquinero metélico pasa entre las
dos piezas del perfil botaguas.

Perfil botaguas se corta
una seccion en la espalda
vertical para que encaje el
esquinero de aluminio.

L perfil botaguas
(Perfil de arranque)

Fijacion de
esquinero a perfil

Esquinero

PASO 4

Coloque el Building Wrap, de izquierda a derecha, de abajo hacia
arriba manteniendo un traslape de 10 cm. Asegurese que la barrera de
humedad quede sobre el ala de los perfiles botagua y esquineros.

——iTraslape de
100 mm

— Building
Wrap

PASO 5

Coloque el perfil de borde lateral y superior en ventanas y puertas

Estructura en
perfiles \

Esquinero borde
de ventana \

Tornillo LH8-050 @ 61 cm

PASO 6

Nota: Es recomendable pintar los bordes de las piezas antes de
iniciar la instalacion.

Coloque la primera pieza de Siding Machihembrado de izquierda a
derecha y asi consecutivamente el resto en la primera fila.

@Plycem WBeoex

\Siding
Machihembrado

Nota: La posicion de las piezas de Siding es siempre con la union
macho arriba y a la derecha. La unién hembra quedard a la
izquierda y abajo de la pieza.

PASO 7

Coloque las siguientes piezas de Siding, debe hacerse de izquierda a
derecha de abajo hacia arriba alternando la junta vertical (trabada) al
menos 61 cm.

Nota: Sélo la primera fila se refuerza con dos tornillos (esto sélo aplica
para el Siding de 24cm).

Encaso de requerirse juntavertical continua, consultar al departamento
técnico del detalle constructivo.

Ver detalle de fijacion siding 30 cm y 24 cm \

www.plycem.com
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DETALLE DE FIJACION SIDING 24 cm Y 30 cm

FIJACION INCORRECTA

Siding 24cm
"] J'
@ o
E
5 | g
"| somg en - .
4 §
e :
0 o 2
48 T
& o h @
= 5k
£ Ty
ST No fijar !
5 B en el perfil / £ Max.61cm
E e S
I . s o :
Perfil botaguas ,’\ =) :l-{ X COLOCACION DE ESQUINEROS
{Perfldeamsnipie) /7). 00|
T Esquinero Metalico
Siding 30cm
- 4
|
T §_J:‘ Building Wrap
1DI T F“-b
— Corddn de
- Siding sellador
Machihembrado poliuretano
o Maxiflex,
BULDING § | . Sikaflex 15LM
—={i Esquinero similar.
8 _2. “ angular
™ Perfil botaguas
(Perfil de
g g arranque)
5 [ 1
(e i rame) § 4B, El esquinero metélico se coloca primero sobre la estructura.

Esquinero de

N
Siding A \Pfr Perfil botaguas
Machihembrado e / de aluminio

M~ I = (Perfil de

Esquinero en Fibrocemento

- / Building Wrap

= xi‘..* ‘ s =]

piezas de

fibrocemento,
molduras
molducem o
trims

B

— Max.61cm —

A —

arranque)

.\\\\J'
|

K

~

www.plycem.com
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GUIA RAPIDA DE INSTALACION PARA SIDING MACHIHEMBRADO

Detalle de fijacion para esquinero Fibrocemento

Esquinero en piezas de
fibrocemento

Siding Machihembrado

T e
- Antes de colocar el esquinero de

Fibrocemento es necesario que

coloque un cordén de poliuretano
Maxiflex o similar.

et

Detalle de instalacion esquinero metalico
para ventana y banquina

Esquinero metalico en borde

Linea de corte Sellador poliuretano o
/  Maxiflex o similar. i Building Wrap

barrera de humedad l

=
’

‘ Pieza Plystone
e o | 14 mm

Perfil PA

Siding
Machihembrado

Esquinero metalico borde lateral
superior de ventana o puerta.

Esquinero metélico borde

lateral-superior de ventana
0 puerta. \

Remate Banguina

Building Wrap

Perfil PA

Siding l \ Sellador poliuretano \Linea de corte
Machihembrado

Maxiflex o similar. barrera de humedad

V.12-18
"INTERIOR" "EXTERIOR"
PA -
_ Siding Plycem
I Machihembrado,
i Plyrock u otro.
Plyrock, Siding—. ]| .
ey | | 5 Building Wrap
PE—™~__ ’ <

o

NOTA: Se fijardn con tornillos cabeza plana LH 8-050 los esquine-
ros metdlicos y aplicard un corddn de poliuretano Maxiflex o
similar para impedir el ingreso del agua o la humedad.

FIJACIONES OCULTAS CON CLIP

Ubicar los clips a cada 40.6 0 61 cm segun distancia entre
perfiles verticales. Fije los clips sobre la estructura metalica.

botaguas

Detalle 2
Siding

Detalle 1 Clips sobre Detalle 2
%erﬁles verticalex

Inicio de Pared Union de piezas con clip

La separacién entre clips debe ser la misma de los perfiles PE que se

utilizan en la estructura, como minimo 40.6 cm y maximo de 61 cm.
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Detalle de unién horizontal de piezas Siding Detalle 1 (Clips de arranque)
V ' Clip

Tornillo PH8-125
- Building Wrap

——— Proyeccion de PA
T aip
Tornillo MM10-075

Perfil PE Cal. #20

Building Wrap

L1 Siding
fa'\

Detalle de pieza de arranque Siding

i &

4

Esquinero de aluminio

Losa de piso

Detalle 2 (Esquina completa)

ildi Fleje de
Building Wrap fibrocemento
— Siding esquina 6mm
i T espesor
Clip oculto P
— Tornillo PH8-125 | Building Wrap
- Linea de corte Tornillos MM10-075
i_ barrera de humedad (unoencadaClipa
= X ' excepcién de
it ‘\‘ esquinas).
\ £ 1 —cip
§ -
N y — Siding
; Esquinero de
>~ P Ancl !
erno Anclaje roscado B J AT

6.4 mm @ minimo

@ 120 cm méximo Detalle de fijacion de Siding con clip en
bordes de ventanas y puertas

COLOCACION DE ESQUINEROS (pared con clip) Siding Machihembrado

para clip

Cordén de poliuretano Maxiflex o
similar.

1 _perfil PE

Clip\ /Building Wrap /Perﬁl PA
~ Fleje
Q.% Fibrocemento
S, 6 x 100 mm min,
o
“\ ~Detalle 2
\\.‘
[y ‘\\{:
—Building
Wrap

Tornillo PH10-150 min. | | Pieza Plystone 14 mm

Perfil PA

Esquinero metélico borde lateral Fleje de fibrocemento
superior de ventana o puerta. de 6 x 100 mm min.

~Detalle 1
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Corddn de poliuretano Maxiflex
o similar.

Esquinero metalico borde lateral
superior de ventana o puerta,

Remate Banguina

Botaguas
metilico

Tornillo = Fleje de —~
PH10-150 fibracermnento de
minimo. &% 100 mm min,

Perfil B

Hemate Banguina

Nota: en caza de colocarse limina base sustrato, revisar la longitud de
tarnillos segun detalle.

FIJACION EN PAREDES DE CONCRETO

Antes de instalar sobre una
pared de concreto el Siding,
&5 necesario asegurarse que
se  encuentre  la  superficie
aplomada y uniforme, para evitar
deformaciones en el producto v
alteracion del acabado,

Fijacion del 5iding con adhesivo y clavo acero

Adhesivo (pared sin
barrera de humedad)

Instale cada pieza de Siding
aplicando  previamente  un
cordan de Sikaflex 221 o similar
en la misma direccién de la
pieza Siding. Luego sostenga
la pieza mientras se seca el
Likaflex, usando un clavo de
Acerg temparal O permanente,

Clavo
Instale cada pieza de Siding
clavindola a la pared de

concreto manualmente o con
clavadora neumatica,

Fijacion del S5iding sobre estructura nivelante

Instale sobre la pared de concreto piezas de madera semidura tratada
en forma vertical, horizontal segun la posicidn del Siding, Recuerde que
cada pieza debe estar debidamente aplomada y a una distancia entre
ellas de 40.6 crm minime o 61 cm maximae.

Considerar la colocacidn de una barrera de humedad sobre la
estructura si la pared no esta repellada o impermeabilizada.

Fije las piezas de Siding a la estructura previamente instalada de madera
con claves de 2 (5 cm) utilizando martillo o clavadora.

En el caso de utilizar martillo no debe introducir los clavos
completamente en el Siding, deje fuera la cabeza y parte del cuerpao
unos 4 mm, luego la inserta con una punta metdlica. De esta manera
evita dejar marcas de martillo en el Siding.

Instale el furring channel sobre
la pared de concreto con tornillo
@ 40,6 cm minimoe o 61 on v
expander o clavo de impacto.
Recuerde que cada furring
channel debe estar aplomado.

Instale el Siding sobre el furring
channel con tornillo PLE-100.
Recuerde colocar los tornillos
sequn &l esquema indicada en la
pagina # 4 de fijaciones.

MNota:

En caso de utilizar sistema
de clips, utilice los mismos
criterios de las paginas 5 y 6.
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FIJACION EN PAREDES DE CONCRETO CON CLIPS

Antes de instalar sobre una pared de cancreta, &l Siding con clip, es
necesario asequrarse que se encuentre la superficie aplomada v

uniforme, para evitar deformaciones en el producto y alteracion del
acabado. Recomendamos en zonas de alta humedad considerar el uso
r e T

B [ I i ili
Fijacion del Siding con clip sobre pared sin repello,

Instale la barrera de humedad sobre |la pared si ésta no estd repellada o
impermeabilizada.

Instale sobre la barrera de humedad los clips de arranque ¥y comience
a colocar las piezas de siding, de izquierda a derecha de abajo hacia
arriba. Ponga una fila de clips @ 61 cm maximo sobre el siding colocado
y continue con el proceso.

W o

B

P

Secciones de fijaciones en concreto

Tomnille punta aguda

Taco plastico

Clip@alcm
Siding para clip

MNota: antes de colocar el tornillo
debe hacerse un hueco guia de
menar diametro,

Tormille para blogues
de concreto cabeza
hexagonal

Fijacién del 5iding con clip sobre pared repellada.

Instale sobre la pared los clips de arranque y comience a colocar las
piezas de siding, de izquierda a derecha de abajo hacia arriba. Ponga
una fila de clips @ 61 cm sobre el siding y continue con el procesao.

Para dar acabado al sistema Siding utilice una pintura latex acrilico
100% de alta calidad o recubrimiento y siempre siga las intrucciones
del fabricante, Para garantizar un maximo rendimiento del producto,
aplique un primer 100% latex v pintura para todas las dreas que han
siclo cortadas. Se recomienda aplicar una primera mano antes de iniciar
la instalacion o en caso de usar sistema de clips, puede instalar las
piezas pintadas,

ENTINTADO

\ RE—— A

Para dar acabado al sistemma Siding utilice los tintes para fibrocemento,
Siempre siga las intrucciones del fabricante cuando apligue el tinte,
Para garantizar un maximo rendimiento del producto, aplique dos
MAnos con una esponja o tela,

Recomendamos pintar o entintar las piezas antes de instalarlas,
Asegurese de pintar 0 entitar los bordes machihembrados,
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